
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  วธิีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  และการออกหนังสอืรับรองวา่เป็นผู้ผา่นการทดสอบ 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ  สาขาช่างเชื่อมแมก็  ระดับ  ๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   และการออก
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ   
สาขาช่างเชื่อมแม็ก  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพัฒนาฝีมอืแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  วิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
สาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก  ระดับ  ๒  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓ ก าหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาช่างเชื่อมแม็ก  ระดับ  ๒  ให้เป็นดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ การทดสอบความรู้   
 เป็นการทดสอบความรู้  ที่จ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ  ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด  ๔  ตัวเลือก  จ านวน  ๕๐  ข้อ  ใช้เวลาในการทดสอบ  
๑  ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  คิดเป็นร้อยละยี่สิบของคะแนนทั้งหมด  โดยผู้เข้ารับการทดสอบ
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของคะแนนภาคความรู้  จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความสามารถ 

 ๓.๒ การทดสอบความสามารถ 
 เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์จนเกิดความช านาญ

เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อก าหนด  ถูกขั้นตอน  และเสร็จตามเวลาที่ก าหนด
ลักษณะแบบทดสอบเป็นการทดสอบปฏิบัติงานเพ่ือวัดความสามารถในการเชื่อมชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน  
โดยใช้ลวดเชื่อมต่อเนื่องและใช้แก๊สแอคทีฟปกคลุม  แก๊สแอคทีฟที่ใช้คือ  คาร์บอนไดออกไซด์   
หรือแก๊สผสมอื่น ๆ  รอยต่อชน  (Butt  Joint)  ในลักษณะการเชื่อมแผ่นเหล็กกับแผ่นเหล็ก  ในต าแหน่ง
ท่าเชื่อมตามมาตรฐาน  ISO  9606-1  โดยมีคุณภาพแนวเชื่อมตามมาตรฐาน  ISO  5817  ใช้เวลา 
ในการเชื่อมทดสอบ  ๒  ชั่วโมง  ไม่รวมการเตรียมชิ้นงาน  คะแนนเต็ม  80  คะแนน  คิดเป็นร้อยละแปดสิบ

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๔



ของคะแนนทั้งหมด  โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนการทดสอบทุกชิ้นงานไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ  
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน  (Group  1  (ISO / TR  15608))  รอยต่อชน  (Butt  Joint)  
ความหนาแผ่นเหล็กตั้งแต่  ๓  มิลลิเมตรขึ้นไป  จ านวน  ๒  ชิ้นงาน  ดังนี้   

 (๑) ISO  9606-1  135  P  BW  FM1  S  s...  PF  ss  nb   
 (๒) ISO  9606-1  135  P  BW  FM1  S  s...  PE  ss  nb   
 ๓.๓ รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๔ การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ    

สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ  สาขาช่างเชื่อมแม็ก  ระดับ  ๒  จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ  โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ ผู้ เข้ารับการทดสอบต้องทดสอบทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ   
และต้องทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของคะแนนทั้งหมด   

 ๔.๒ ให้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   
สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ  สาขาช่างเชื่อมแม็ก  ระดับ  ๒  มีอายุสามปีนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๔


